
認定番号  8314-005-2512

日本舗材株式会社

横浜工場

番号 混合物記号 ア ス フ ァ ル ト 混 合 物 の 名 称

１ Ｖ－０３Ａ（Ｔ） 特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)[75回](T)ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型

２ Ｖ－０５Ａ（Ｔ） 特別対策密粒度アスファルト混合物(20)[75回](T)ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型

３ Ｖ－０６ 密粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80

４ Ｖ－０６Ａ（Ｔ） 密粒度アスファルト混合物(13)[75回](T)60/80

５ Ｖ－０７Ａ（Ｔ） 特別対策密粒度アスファルト混合物(13)[75回](T)ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型

６ Ｖ－０９ 密粒度ギャップアスファルト混合物(13)[50回]60/80

７ Ｖ－１０ 開粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80

８ Ｖ－１１ 透水性用開粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80

９ Ｖ－１８Ａ 特別対策都型開粒度アスファルト混合物１号(13)[75回]ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型

１０ Ｖ－１９ 都型開粒度アスファルト混合物２号(13)[50回]60/80

１１ Ｖｗ－０３Ａ 特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)[75回](MF)ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型

１２ Ｖｗ－０５Ａ 特別対策密粒度アスファルト混合物(20)[75回](MF)ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型

１３ Ｖ－２１（Ｋ） 特別対策ポーラスアスファルト混合物(13)[50回](K)ﾎﾟﾘﾏｰ改質H型

１４ Ｖ－２１（Ｔ） 特別対策ポーラスアスファルト混合物(13)[50回](T)ﾎﾟﾘﾏｰ改質H型

１５ Ｒ－０１ 再生アスファルト安定処理混合物(30)[50回]1.10~0.80(40/60相当)

１６ Ｒ－０２Ａ（Ｔ） 再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75回](T)1.10~0.80(40/60相当)

１７ Ｒ－０４Ａ（Ｔ） 再生密粒度アスファルト混合物(20)[75回](T)1.10~0.80(40/60相当)

１８ Ｒ－０６ 再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回]1.10~0.80(40/60相当)

１９ Ｒ－０６Ａ（Ｔ） 再生密粒度アスファルト混合物(13)[75回](T)1.10~0.80(40/60相当)

２０ Ｒ－１０ 再生開粒度アスファルト混合物(13)[50回]1.10~0.80(40/60相当)

２１ Ｒｆ－０２Ａ 再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75回](MF)1.10~0.80(40/60相当)

２２ Ｒｆ－０４Ａ 再生密粒度アスファルト混合物(20)[75回](MF)1.10~0.80(40/60相当)

２３ Ｒｆ－０６Ａ 再生密粒度アスファルト混合物(13)[75回](MF)1.10~0.80(40/60相当)

２４ Ｒｗ－０２Ａ 再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75回](MF)1.10~0.80(40/60相当)

２５ Ｒｗ－０４Ａ 再生密粒度アスファルト混合物(20)[75回](MF)1.10~0.80(40/60相当)

２６ Ｒｗ－０６Ａ 再生密粒度アスファルト混合物(13)[75回](MF)1.10~0.80(40/60相当)

有 効 期 間 令和 ８年 １月 １日 ～ 令和 ８年１２月３１日


